
ООО <<Патриот>>
оГРН 11б7746135920, ИнН 970103145l, кПП 77340t001, К/с 30101810100000000225

БИК 044525225, Р/с 40702810738000098747 в ПАО Сбербанк г. Москва

1 5 июня 2020 г

Орган изация-изготовитель кубов:

fuрес:

объект:

[t/lетод испытания:

Оборудование:

Контроль и оценка прочности
бетона:

!ата испытания:

12З308, z. Москва, проезd Сuлuкаmный 2-ой, d. 22, помеu4енuе 47.

пРотокол N9 200615_09
испытания образцов-кубов бетона

ООО "СГСOорсmрой"

Московская обласmь, Раменскuй Мунчцчпальный район, еороdское поселенuе
Раменское, еороd Раменское, Северное tuocce.

мноеоэmажньrc жчльtе dома

по ГоСТ 101В0-2012

Пресс еudравлuческuй ИП-1 000

ГОСТ 1В105-2010 "Беmоньt. Правчла конmроля u оценкu прочносmч", схема Г.

Факmчческuй класс беmона опреdелен по формуле (1З) п 7 5. Вф=O,ВRm

15.06 2020

[,4аркировка образцов-
кубов

класс
бетона по
проекr у

Вес кг

о
Ф

Размерь образца см Плотность, кr/мз
Прочность
бетона на
сжатие.

привеленвая к

Эазовому lV]Па

Средняя
прочность

серии
образцов.

N,4па

Фаfiичес-

а i) h оЬразца срел-Еяя

щая
нагрузка,

kN

кий класс
прочности
бетона Вф

прочности
бетона от
проектно

га оh

07.06.2020 в -15
2,з88 10,00 10,00 10,00 2388

2з79
155,2 14,7

13,6 11 72

2,370 10,00 10,00 10 dO 2з70 1з0,7 12,4

Примечание: Образцы-кубы испытаны согласно заявке заказчика

Заключение: По результатам испытаний образцов-кубов в возрасте В суток, прочность бетонного основания проездов,
составила 72оЬ от класса В1 5,

Инженер строительной лаборатории Е.П. Березgнко
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ООО <<Патриот>>
ОГРН 1 |67'746|35920, ИНН 970103l451, КПП 77340l00l, К/с 3010l810l00000000225

БИК 044525225, Р/с 407028107]8000098747 в ПАО Сбербанк г. Москва

17 июня2020г

Организация-изготовитель кубов

fupec:

объект,

Метод испытания:

Оборудование,

Контроль и оценка прочности
бето н а:

!ата испытания:

123308, z. Москва, проезd Сuлuкаmный 2-ой, d. 22, полlеu4енuе 47.

пРотокол N9 200617-03
испытания образцов-кубов бетона

ООО "СГСdорсmрой"

Московская обласmь. Раменскчй Мунчцчпальный район, еороOское поселенче
Раменское, еоро0 Раменское, Северное tuocce.

мноеоэmажньtе жчлые 0ома

по ГоСТ 101В0-2012

П ресс еudравл чческч й И П-1 000

ГОСТ 1В105-2010 "Беmоньt. Правчла конmроля u оценкч прочносmч", схема Г.

Факmчческuй класс беmона опреОелен по формуле (1З) п.7,5 Вф=O,ВRm

17,06 2020

l\Ларкировка образцов-
кубов

класс
бетона по
проеmу

Вес кг

S

Ё

Ф

Размеры образца см плотttость кг/мз
Прочность
бетона на
сжатие

приведенная к

базовому МПа

Средняя
прочность

серии
образцов,

МПа

Фактичес-
кий класс
прочности
бетона Вф

фаmичес-
кий класс
прочности
бетона от
проеfrно

го. %

а ь h образца сред няя

щая
ваrрузка

kN

10.06,2020 б tэ
2,з67

7

10.00 10,00 10.00 2з67
2з70

1з0,6 12,4

13,з 11 71

2,з72 10,00 10,00 10,00 2372 14в,7 14,1

Примечание, Образцы-кубы испытаны согласно заявке заказчика

3аключение: По результатам испытаний образцов-кубов в возрасте 7 суток, прочность бетонного основания тротуаров и

отмосток, соотавила 71о/о от класса В1 5,

Инженер строительной лаборатории Е.П. Березенко
Рt'-- -- ь;'"\

KПaTptloTll ё l
"жу
\Зо " 

кsУl

щ

' 
I lб
Ot

{;#
; q,,П

\ý



ООО <<Патриот>>
ОГРН 1167746135920, ИНН 970103I45l, КПП 773401001, К/с 30101810100000000225

БИК 044525225, Р/с 40702810738000098747 в ПАО Сбербанк г. Москва

26 июня 2020 r

Организация-изготовитель кубов:

обьект,

IVlетод испытания:

Оборудование:

Контроль и оценка прочности
бето н а,

!ата испытания:

l23308, е, Москвао проезd Сuлuкаmный 2-ой, d, 22, помеuqенuе 47.

пРотокол N9 200626_02
испытания образцов-кубов бетона

ООО "СГСOорсmрой"

Московская обласmь, Раменскчй Мунчцuпальный район, еороOское поселенче
Раменское, еоро0 Раменское, Северное Lцоссе.

мноеоэmажньrc жчлые dома

по ГоСТ 101В0-2012

Пресс еuOравлuческч й ИП-1 000

ГОСТ 1В105-201а "Беmоньt- Правчла конmроля ч оценкч прочносmч", схема Г.

Факmчческчй класс беmона опреdелен по формуле (1З) п 7 5. Вф=O,ВRm

26 06.2020

Маркировка образцов-
кубов

Класс
бетона по

проекту
Вес кг ;

о
о
Ф

Разлиеры образца. см Плотность кгlмз
Прочность
беl огtа tla

Qжатие,

приведенная к

базовому lV]Па

Средняя
прочвость

серии
образцов,

п,4Па

Фактичес

а ь h образца сред-няя

цая
нагрузка,

kN

кий класс
прочности
бетона Вф

прочности
бетона ol
проектно

го, %

19 06 2020 в 7,5

2,359
7

10,00 10,00 10,00 2з59
zJbb

65,3 o,z
6,в 5

2,372 10,00 10,00 10,00 2372 77,4 7,4

Примечание: Образцы-кубы испытаны согласно заявке заказчика

Заключение: По результатам испытаний образцов-кубов в возрасте 7 суток, прочность бетонного основания площадок.
составила 72а/а от класса В7.5,

Инженер строительной лаборатории П. Березрнко


